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湖北姊归茅坪金矿是一个低硫化物石英脉型金

矿床
。

除含自然金类矿物外
,

还发现较多徽细粒浸

染的喇七物
,

以 一 一 一 一 矿物共生

组合为特征
,

属新型石英脉金
,

国内并不多见
。

含金石英脉主要分布于石英闪长岩及其外接触

带前展旦系控岭群变质岩系中
。

矿脉围岩蚀变强烈
,

主要有硅化
、

绢云母化
、

高岭土‘碳酸盐化
、

绿泥

石一绿帘石化等
。

地表可见含金高的铁帽
。

矿石矿

物有金属硫化物
、

原生造岩矿物
、

次生蚀变矿物和

表生权化矿物
,

共达 余种
。

矿脉中的石英包裹体

侧沮
,

起 沮度为 ℃
,

属中
一州陈沮成矿

。

矿石中的
、 、 、 、

元素组成一系

列喇七物
。

有二元素的啼金矿
、

蹄钮卿
‘ ,

也有三元

素的蹄金银矿
、

铅蹄钮卿
‘ 。

硫金矿〔 」 晶体呈不规则状
、

柱粒

状的单晶或聚晶产出
。

单晶状确金矿生成较早
,

在

黄铁矿中呈包裹体 聚晶状啼金矿常分散浸染于硫

化矿物
、

石英与脉石矿物接触交 七处
。

啼金矿与啼

袖矿
、

啼金银矿关系密切
,

常组成放射状的三连晶
。

确金矿的粒度一般为
,

最大可达
。

镜下反射率相当于白铁矿
,

但硬度比白铁矿低
,

正

交偏光下呈非均质效应
,

偏光色为灰
、

绿
、

棕色
,

易被误认为金或白铁矿
。

电子探针分析 含
、 、 、 、

。

硫金银矿 〔 〕 蹄金银矿产出

有早
、

晚两期
,

早期顺粒细徽
,

粒度一般为
· ,

呈浑圆的乳浊体分布于黄铁矿
、

黄铜矿中 晚期颐粒

较粗
,

粒度一般为
,

呈柱粒状
、

条板状单晶

或聚晶
。

聚晶状啼金银矿常呈十宇穿擂状双晶
、

钠长

石式聚片状双晶
,

少见放射状集合体
。

蹄金银矿与

蹄铭矿
、

蹄金矿关系密切
,

常被蹄钮卿
‘

穿插交代或

沿确金银矿的解理充填
。

蹄金银矿在反光镜下为浅

灰一品红色
,

双反射不显
,

正交偏光镜 下具弱非均

质性
。

电子探针分析结果见表
。

衰

矿矿物名称称 含
。

人人人

啼啼金银矿 《

确确金银矿

蹄金银矿的化学成分与江苏漂水金驹山金矿和

西澳大利亚的蹄金银矿相比
,

银偏高
,

金偏低

磅秘矿 蹄钮矿的产出也有两期 早

期啼锐矿在黄铁矿
、

黄铜矿中呈乳浊休
,

构成乳浊

状结构
。

晚期啼钮矿 呈长柱状
、

条板状
、

不规则粒

状分散浸染于石英及脉石矿物中
,

有时呈裂隙脉状

充填
,

顺粒较粗
,

钡盆一般为
,

局部集合体

的粒度粗达
,

肉眼可见
。

确钮卿
‘

在反光镜

具有书珍工及金黄色的反射色和强 作均质效应
。

磅铸

矿常与蹄金矿
、

啼金银矿组成连晶或互相穿插交代
。

电子探针分析结果见表
。

矿矿物名称称称称称称称 含 吸
。。

一‘二下于丁厂可
一

卜丁 心

啼啼仙旧
‘

霍霍
协 烤

确确倪旧
‘

含

铅磅秘矿 铅蹄钮淘
‘

在资料中未查阅

到
。

晶体呈骸晶针状
、

晶屑一玻屑状
,

主要散染于

黄铁矿中呈微细包体
,

有时与黄铜矿连生
,

矿物粒

度一般为
。

电子探针分析 】 岭
、、、

叱。、 “ 。。

电子探针分析均为冶金部地质研究所 王风阁 完成
。


