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[摘 要]粤北地处南岭钨锡成矿带的西南部，区内已发现众多规模大小不同的矿床(点)，组成了 

著名的钨矿化集中区。瑶岭是其中一个中型石英脉型黑钨矿床，由于长期开采，瑶岭钨矿山原保有的黑 

钨矿资源储量濒临枯竭。2004年，在矿区南部碳酸盐岩与花岗岩岩体的接触带附近发现了夕卡岩型白 

钨矿化，不久又在矿区中深部的花 岗岩体中发现了受断裂构造控制的构造蚀变型白钨矿工业矿化，揭示 

了钨矿化类型的多样性和叠加性。通过对区内不同类型钨矿化分布规律总结，将为钨矿化集 中区新一 

轮的钨矿地质找矿工作提供新启示。 
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O 序 言 

瑶岭钨矿位于广东省韶关市 90。方向36km处， 

属韶关市曲江区枫湾镇管辖。矿区中心地理坐标为 

东经 1 13。56 47”，北纬 24。48 55”。 

瑶岭钨矿于 1919年被发现，称为瑶岭矿场。 

1921年开始有零星开采，1951年收归国有，1957年 

改称为瑶岭钨矿。前人对此矿进行了较多的地质勘 

查及科研工作，主要有：1957--1959年 ，广东省地质 

局722队开展了瑶岭钨矿及外围矿产地质调查工 

作，发现了74条石英黑钨矿脉，对其中29条进行了 

储量计算；1964--1967年，广东有色金属地质勘探 

公司 937队在瑶岭钨矿开展进一步地质勘查工作， 

计算了47条矿脉的储量，矿床属于中型石英脉型黑 

钨矿床。 

20世纪50—80年代，广东有色地质勘查局 932 

队、中国有色金属工业总公司北京矿产地质研究所 

等单位先后对粤北地区钨矿成矿地质条件、矿床 

(点)及其地表标志带进行了较为深入的研究，总结 

出了著名的石英脉型黑钨矿床“五层楼”成矿模式， 

但对其他类型的钨矿化基本没有论及。 

1 矿床成矿地质条件 

瑶岭钨矿位于粤北钨矿化集中区的中段南侧， 

九连山穹褶断束带西段之瑶岭复背斜南翼，地处 NE 

向北江断裂带与 EW 向大东山一贵东岩浆岩构造带 

的交会部位。矿床由北峰坳、宝龙坜、北峰尾、小南 

岽、白基寨等多个矿段或矿点组成，钨矿化的赋存标 

高390～1100m。钨矿脉(体)主要分布于已强烈褶 

皱的寒武系八村群变质岩及燕山期花岗岩岩体中。 

1．1 地层与岩性 

矿区出露的地层有寒武系八村群变质石英岩、 

板岩夹硅质砾岩，总厚度 >1000m；奥陶纪中浅变质 

石英岩、板岩、硅质岩等，总厚度 >1200m；泥盆系 

中一下统桂头群石英砂岩、砂砾岩、砾岩，总厚度 

500～1000m；中泥盆统东岗岭组薄层状泥质粉砂岩 

与灰岩、泥质灰岩互层，总厚度470m；上泥盆统天子 

岭组和帽子峰组，前者为中 一厚层状结晶灰岩、泥质 

灰岩夹少量生物碎屑灰岩，总厚度 330～650m，后者 

为泥质粉砂岩，总厚度 155～307m(图1)。寒武系八 

村群及泥盆系中一下统桂头群是矿体的主要围岩。 

1．2 地质构造 

1．2．1 褶皱构造 

矿区的褶皱主要由 NE向或近 SN向的褶曲组 

成(图 1)，并且以竹园断裂为界，断裂两侧褶皱的特 

点明显不同。竹园断裂北盘以近 SN向的紧闭倒转 

褶曲为主，褶曲的核部和两翼分别由寒武纪和奥陶 

纪中浅变质岩组成；竹园断裂南盘褶皱构造主要为 
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图 1 广东瑶岭钨矿区地质略图① 

D3一天子岭灰岩；D2一东岗岭组灰岩；Dl 一桂头群砂岩；O2_I3一龙头群砂岩及板岩；0。一奥陶纪硅质板岩；E bc一寒 

武纪浅变砂页岩；1一燕山二期花岗岩；2一燕山三期花岗岩；3一燕山三期石英斑岩；4一流纹斑岩；5一闪长岩脉；6一夕 

卡岩化 ；7一云英岩化 ；8一硅化裂隙带 ；9一地层不整合界线；1O一背向斜轴 ；l1一矿床(点)；12一倒转背斜；13一倒转向 

斜；14一断层及倾角 

NE向(大塘一枫湾)次级向斜，整个向斜由泥盆纪 

和石炭纪浅变质石英岩、板岩夹硅质砾岩及泥质粉 

砂岩等组成。 

1．2．2 断裂构造 

矿区内的断裂构造十分发育(图 1)，并且具有 

明显的多期性活动特点，按断裂方向可分为 NWW 

向和NE向两组：前者以竹园逆冲断层为代表，断裂 

长度 >10km，断距 >1km，断裂倾向35。，倾角45。～ 

65。；后者以瑶岭压扭性断裂为典型，断裂长度 > 

10km，断距 >lkm，断裂倾向 55。，倾角 48。～67。。 

野外可见 NE向断裂切错 NWW向断裂，部分断裂 

构造中充填有石英斑岩岩墙(脉)。 

I．2．3 节理裂隙 

矿区岩石的节理裂隙构造发育，并普遍被石英 

脉型黑钨矿脉充填，属于含矿的节理裂隙，是石英脉 

型黑钨矿化的主体。 

含矿节 理裂 隙按 走 向分 为 NW--NWW 向、 

① 据广东冶金地质勘探公司钨矿组资料(1983)修编。 
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NE—NNE向、NNW向、SN向及 EW 向5组，它们发 

育程度及规模不同，与成矿的关系亦有差别。其中 

以NW--NWW 向组为主，NE—NNE向组次之，SN 

向、EW向及NNW向3组仅局部发育。节理裂隙多 

发育于断裂构造两侧 I．5～2km范围内，并且断裂 

上盘的含矿节理裂隙发育的频率较高，规模较大，含 

黑钨矿石英脉的厚度亦较大。 

节理裂隙的产出常与断裂构造呈不同角度交角 

产出，其中NW--NWW向组节理裂隙多与断裂构造 

呈锐角相交；NE--NNE、NNW 两组节理裂隙与断裂 

构造的相交角度较大，根据不同级别构造的交角关 

系，可判断断裂两盘的相对运动方向。表明了这些 

节理裂隙是断裂构造的派生构造，是同一应力场不 

同级别的构造产物，它们具有一定的成生联系。 

I．3 岩浆岩 

矿区内燕山第三期黑云母花岗岩广泛发育，按 

岩性及出露位置可分为白基寨花岗岩岩株、瑶岭石 
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英斑岩岩体、瑶岭隐伏花岗岩岩体等，它们属于贵东 

花岗岩岩体的北部边缘相组成部分。 

白基寨花岗岩岩株分布于矿区南部，石英脉型 

黑钨矿床和接触带附近夕卡岩型白钨矿化与其有 

关；隐伏花岗岩岩体分布于瑶岭矿段和北峰坳矿段 

深部，与石英脉型黑钨矿床和构造蚀变型白钨矿化 

有关。 

研究表明，矿区断裂构造、岩浆岩及钨矿化的时 

空关系密切，表现为断裂构造控制了岩浆岩体的侵 

位，岩浆岩体的侵入活动又促进了断裂构造的复活 

或扩展，为成矿提供了物质来源，为矿液的迁移和富 

集提供了通道及空间。断裂构造与岩浆岩活动控制 

了不同类型钨矿化的形成时间，决定了矿体的规模、 

产状形态和空间定位。 

2 钨矿化类型的多样性 

瑶岭矿区钨矿化具有多期多样性特点，最早发 

现的为受节理裂隙控制的石英脉型黑钨矿体，2004 

年发现了受岩体与围岩接触带构造控制的夕卡岩型 

白钨矿化，不久又在矿区的中深部岩体中发现了受 

断裂节理裂隙控制的构造蚀变岩带型白钨矿化。 

2．1 石英脉型黑钨矿化 

石英脉型黑钨矿化是瑶岭钨矿化集中区早期发 

现的、受节理裂隙控制的钨矿体，系原地质勘查的主 

要矿化类型，可分为瑶岭(中型)、北峰坳(矿点)、小 

南岽(矿点)等，钨矿化具有上细下大、上多下少的 

脉体逐渐增大的“五层楼”成矿规律和分布模式，此 

类矿床前人已作过系统的地质勘查工作，是原地质 

勘查和现矿山开采的唯一对象。 

瑶岭钨矿区目前已查明具有工业价值的石英脉 

型黑钨矿工业矿脉 47条，主要受节理裂隙控制，根 

据节理裂隙产状的不同分为 NE向、NW 向及 SN向 

等多组矿脉，其中NW向为矿区的主要含黑钨矿脉 

带，不同方向含矿脉带的基本地质特征为：①NW向 

中脉带，脉带长 1500m，宽 3OOm，倾 向220。一240。， 

倾角65。～85。，由31条含黑钨矿石英脉组成，矿化 

标高364～1100m；②NW向北脉带，脉带长15OOm， 

宽 50～70m，倾向215。～240。，倾角 55。～85。，由2 

条矿脉组成，最低矿化标高420～960m；③NE向脉 

带，脉带长 3OO ～350m，宽 150～2OOm，倾向340。～ 

345。，倾角65。～85。，由12条含黑钨矿石英脉组成， 

最低矿化标高5OO～920m；④SN向脉带，脉带长2OO 

② 据广东省地矿局722地质队资料(1958)简化。 

～ 350m，宽 50～70m，倾向275。～280。，倾角 50。～ 

75。，由2条含黑钨矿石英脉组成，最低矿化标高 

520～870m。 

石英脉型黑钨矿脉平面上相互穿插及切割，组 

成菱形格状构造，其中NW向为矿区的主要矿脉组， 

脉幅 0．15～0．38m，矿石平均质量分数为 1．35％ 

(WO )。石英脉型黑钨矿脉带平面上呈中间收敛 

集中且脉幅大，两端分散且脉幅变窄并尖灭(图2)。 

图2 瑶岭黑钨矿矿脉分布示意图② 

0一D一奥陶纪一泥盆纪浅变质砂页岩；l一含钨石英脉及编号； 

2一断裂构造及编号 

剖面上石英脉型黑钨矿脉侧幕状排列的特点明 

显，并且表现为上部含黑钨矿石英脉的数量多但脉 

幅窄小，中部矿脉相对集中且脉幅渐宽，下部矿脉相 

对分散且脉幅变大。 

空间上从 NW 向到 NE向脉组，矿脉延深有逐 

渐增大的侧伏特点，矿化富集规律基本符合“五层 

楼”模式。 

石英脉型黑钨矿体的围岩蚀变主要为硅化、绿 

泥石化及绢云母化，蚀变围岩带一般宽 0．2～2．2m。 
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2．2 夕卡岩型白钨矿化 

夕卡岩型白钨矿化是2004年在瑶岭钨矿区西 

南部岩体接触带附近的夕卡岩带中新发现的受接触 

带构造控制的夕卡岩型白钨矿化(白基寨矿点)，属 

新近发现的矿化类型，尚未开展系统地质勘查工作， 

矿化的规模、形态、控矿因素和矿化富集规律目前正 

在分析研究中(图1)。 

夕卡岩型白钨矿化主要分布于成矿区西南部的 

白基寨矿段 中，产于中泥盆统东岗岭组灰岩、泥灰 

岩、粉砂岩与白基寨花岗岩岩株接触带的夕卡岩中， 

明显受接触带构造及 NE向和 NNW 向两组断裂构 

造共同控制。 

白钨矿化带的倾斜长度 >840m，延深约 200m， 

厚约50m，呈似层状产出，基本上与夕卡岩的产状相 

对应。夕卡岩体总体上呈 NE向展布，倾向SSW，倾 

角20。～35。。研究表明，与夕卡岩型白钨矿化空间 

关系密切的为边缘相细晶花岗岩，北部发育有少量 

的NW 向闪长岩脉。 

夕卡岩型白钨矿化的蚀变围岩主要为夕卡岩 

化，夕卡岩矿物主要为石榴子石和阳起石；其次为硅 

化、绿泥石化、云英岩化、大理岩化和角岩化，目前控 

制围岩蚀变带的宽度 50～255m。白钨矿呈细脉浸 

染状和浸染状分布，矿石质量分数(63个样品平均) 

为0．006％ 一0．97％，平均0．43％。 

2．3 构造蚀变型白钨矿化 

2004年，在矿区地表发现白钨矿化的启发下， 

矿山技术人员利用萤光灯对矿山部分采矿坑道及运 

输井巷系统照射，在矿区中深部450m标高的主坑 

道花岗岩体节理裂隙密集带中，发现了呈浸染状或 

星点状分布的构造蚀变型白钨矿化。此类白钨矿化 

明显地沿着断裂构造或节理裂隙密集带发育，具有 
一 定的方向性。白钨矿化带的产状与节理裂隙带一 

致，远离节理裂隙密集带则白钨矿化消失。 

矿化呈浸染状或星点状分布于花岗岩体中，受 

断裂节理裂隙控制，属于最新发现的矿化类型，目前 

仅有少量探矿工程控制，其规模、富集特点、控矿因 

素和矿化富集规律等均有待进一步工作查明。 

在450m中段 216线穿脉等坑道工程中，可见 

白钨矿呈浸染状或星点状沿断裂或节理裂隙构造发 

育，呈不规律粒状，粒径一般为1～5ram，白钨矿化 

的分布具有方向性，产状与断裂及节理裂隙一致，走 

向多 sE，倾向 NE，倾角72。～83。。白钨矿化的断裂 

或节理裂隙带两侧伴随着电气石化和云英岩化等弱 

的蚀变围岩。 

白钨矿化带的控制长度 >85m，宽度 0．68～ 

1．30m，矿石质量分数(6个样品平均)为 0．11％ ～ 

0．77％(WO，)，平均0．34％。 

3 钨矿化类型的叠加性 

矿区3类不同类型的钨矿化在空间分布上具有 

相对独立性，同时在平面上及垂向上又具共生叠加 

性 。 

不同类型钨矿化的独立性表现为：矿区不同部 

位往往以一种矿化类型为主，如瑶岭、北峰坳、小南 

岽等矿段主要为石英脉型黑钨矿化；白基寨矿段以 

夕卡岩型白钨矿化为主；矿区中深部花岗岩体中以 

构造蚀变型白钨矿化为主(图3)。 

团  圆 z 圈 ，回  

图3 瑶岭钨矿不同类型钨矿化成生关系及成矿模式图 

o—T一奥陶至三叠纪浅变质岩；D—-T一泥盆至三叠纪浅变质岩； ；‘ )一燕山三期花岗岩；E一寒武纪浅变质岩；1一夕卡岩型白钨矿；2一石 

英脉型黑钨矿；3一构造蚀变岩型白钨矿；4一断裂构造 
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第3期 王 燕等：粤北瑶岭钨矿矿化类型多样性与叠加性研究 

不同类型钨矿化的叠加性与共生性表现为：在 

矿区范围内，平面上同一矿段往往发育着两种或两 

种以上的钨矿化，如白基寨矿段以夕卡岩型白钨矿 

化为主，在附近的寒武纪中浅变质岩中又发育有石 

英脉型黑钨矿化；瑶岭矿段主要以石英脉型黑钨矿 

化为主，在其中深部的花岗岩体中又发育有构造蚀 

变型白钨矿化；瑶岭矿段中深部花岗岩体中以构造 

蚀变型白钨矿化为主，同时在旁侧又发育有石英脉 

型黑钨矿化(图3)。 

钨矿化类型的叠加性还表现在垂直方向上不同 

类型钨矿化赋存的差异性，3种钨矿化类型中，石英 

脉型黑钨矿化出露区间变化最大，矿化出露标高 

390—1100m；次为夕卡岩型白钨矿化，矿化出露标 

高490—760m；构造蚀变型白钨矿化出露标高相对 

最低，目前仅在450m中段见及。 

4 主要认识 

1)前人对瑶岭钨矿投人的地质勘查工作较多， 

但瑶岭钨矿的深边部和外围勘查工作较少，且主要 

针对石英脉型黑钨矿类型，夕卡岩型白钨矿化和构 

造蚀变岩型白钨矿化均属新发现的矿化类型。现有 

的少量工作已显示出新发现的两类钨矿化均达到工 

业矿体要求，有良好的找矿前景，皆可单独或共同成 

为矿山重要的接替钨资源的新类型矿化。 

2)可利用瑶岭钨矿化类型的多样性与叠加性， 

指导矿山及外围接替资源的找矿工作。如瑶岭钨矿 

深部隐伏花岗岩中发现的云英岩型白钨矿化，是新 

发现的赋存于脉钨矿床深部隐伏岩体中的钨矿化， 

虽然仅有少量工程揭露控制，但由于岩体内的节理 

裂隙构造发育，成矿空间大，找矿潜力较大，前景可 

观。 

3)粤北钨矿化集中区尚有许多成矿地质条件 

等与瑶岭钨矿床相似的地区，存在寻找石英脉型黑 

钨矿化 ’3]、夕卡岩型白钨矿化和构造蚀变型白钨 

矿化的有利地质条件和控制因素，扩展了找矿工作 

的视野前景。在不成型的密集矿化(点)中，应加强 

综合研究，综合评价；在脉状黑钨矿床及外围，开展 

地球化学找矿，缩小靶区 噌加发现新矿化类型钨矿 

化的概率[2 ；要根据不同矿化赋存的标高规律，在 

不同剥蚀程度的地区寻找不同类型的矿化和不同的 

找矿线索。粤北钨矿化集中区新一轮的找矿工作中 

将会有所发现或突破。 

4)瑶岭钨矿床内夕卡岩型白钨矿化和构造蚀 

变岩型白钨矿化类型的发现，可能会给整个粤北甚 

至南岭钨成矿带的地质找矿工作带来新的启示、新 

的思路、新的线索，有可能发现新的找矿靶区。 
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VARm TY AND SUPERPOSm oN IN THE YAoLING TUNGSTEN DEPOSrI'． 
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Abstract：Yaoling mine in a middle scale wolframite deposit in the Nanling tungsten and tin mineralization area．Afar long time mi ning，wofframite 

rese~e in the mine is near exhausted．In 2004，skarn type scheelite ores were found in the contacting zones between granite an d carbonate rocks at south 

area ofthemine．Andthen，structure—alteration rocktypescheelite ores controlled byfaultswerefoundinthe deep partof the graniteof themine．The 

newly found ores show variety an d superposition of tungsten mineralization in the mine．Summary of different type tungsten mineralizing r~guhnty Can pro- 

vide new inspiration，thinking，clue，target and type for tungsten pmspeeting in the northeru Guangdong province． 

Key words：Yaoling tungsten deposit，mineralizing variety，superposition of mineralization，northern Gu蛐gdoIlg 
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